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SE Z IO N E  I I
(Fisica, chimica, geologia, paleontologia e mineralogia)

Chim ica. — Ricerche sui vetri a base di As20 3 : jrAs20 3 • Na2C> e 
^ A s20 3- K 20 .  Nota di A l e s s a n d r o  B er to lu zz a (,), A n n a m a r i a  M a r i - 
n a n g e l i  (,,) e R osa S i moni  (*A presentata (***) dal Socio G. B. B o n i n o .

S u m m a r y . — Glasses of composition AAs203-N a20  and rA s20 3 -K 20  have been prepa- 
red and R am an and i.r. spectra studied in relation to the vitreous A s203 spectra, previously 
examined. In  glasses richer in A s203 , structural centers of vitreous A s203-—nam ely of the 
claudetitic type— are present together with centers, typical of alkaline m etaarsenite structure, 
which increase as the alkaline oxide percentage increases.

D ifferently from vitreous A s203, which, in time, modifies its structure passing from a 
claudetitic type to an arsenolitic one, R am an spectra show stability in exam ined glasses.

In  una precedente N ota [i] è stata  studiata per via spettroscopica u ltra 
rossa e R am an la stru ttu ra  di A s203 vetroso in relazione a entram be le m odi
ficazioni polimorfe cristalline del triossido, cioè l’arsenolite e la claudetite. 
C ontrariam ente a studi vibrazionali di altri A utori, che, esam inando A s203 
vetroso in confronto soltanto all’arsenolite (la più nota delle due modificazioni 
polimorfe cristalline), assegnavano al vetro una stru ttu ra  di tipo arsenolitico, 
nella Nota precedente è stata  indicata per AS2O3 vetroso una stru ttu ra  preva
lentem ente di tipo claudetitico.

A  questo risultato  si è giunti dopo essere riusciti a preparare in labora
torio la claudetite, cioè l’altra modificazione polimorfa cristallina assai poco 
studiata, ed esam inarne lo spettro R am an — non ancora descritto -  e quello 
u.r. esteso fino a 50 p,. La regione dello spettro fra 15 e 50 p. si è rivelata infatti 
la più idonea a caratterizzare spettroscopicam ente le due modificazioni cri
stalline di A s20 3 .

A proseguim ento di questa indagine vengono estese in questa N ota le 
ricerche sulla s tru ttu ra  assunta da A s203 in alcuni vetri dato il grande inte
resse che va acquistando A s203 in campo applicativo tecnologico quale com
ponente di vetri di proprietà specifiche (vetri sem iconduttori [2], vetri foto
cromici [3], vetri condensatori [4], ecc.): in particolare i vetri del sistema 
A s203—-Na20 e A s203—-K20 non risultano sufficientemente descritti per quanto 
riguarda la loro stru ttù ra , essendo una precedente indagine vibrazionale 
u.r. ['S] estesa soltanto fino a 15 pi, cioè nella regione dello spettro u.r. che 
è la meno indicata allo studio di problemi stru tturali di A s203 .

(*) Centro Studi di Chimica e Chimica Fisica A pplicata alle Caratteristiche di Im 
piego dei Matqriali, CNR, Genova.

.(**) Centro di Studio sulle Spettroscopia R am an dell’U niversità di Bologna, Istituto 
Chimico « G. Ciamician ».

(***) Nella seduta del 13 gennaio 1973,

7. — RENDICONTI 1973, Voi. LIV, fase. 1.
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P a r t e  s p e r i m e n t a l e

V etri di composizione ;rAs203 • N a20 (con x  variante da 1,5 a 3,5) e 
^A s203• K20 (con x  variante da 1 a 4,2) sono stati p reparati fondendo alla 
fiamma miscugli di As203 e N a2COs o K 2C03 .

Il fuso veniva colato e im m ediatam ente raffreddato in uno stam po di 
ram e di form a opportunam ente studiata per la registrazione di spettri R am an.

Il campione veniva quindi chiuso alla fiamma sotto vuoto in fiala di vetro, 
in modo da im pedirne l ’idratazione superficiale per contatto con l ’um idità 
atm osferica e venivano registrati gli spettri R am an sui campioni così protetti.

Per quanto riguarda gli spettri u.r., i campioni appena p repara ti veni
vano subito em ulsionati in N ujol e la registrazione veniva effettuata sulle 
emulsioni utilizzando dischi di K B r protetti con film di polietilene. Ciò per 
evitare che A s203 interagisse superficialmente con l’àlogenuro alcalino dei 
dischi supporto, come è già stato detto nella N ota precedente [1].

D uran te la preparazione dei . vetri parte del triossido sublim ava renden
dosi così necessaria l ’analisi chimica del campione. Essa veniva eseguita 
determ inando l’arsenico e i metalli alcalini secondo i m etodi descritti in let
te ra tu ra  [6].

U no spettrofotom etro R am an C ary 81 con sorgente eccitatrice Laser 
Ar+ e uno spettrofotom etro ultrarosso Leitz a doppio raggio sono stati usati 
per il rilevam ento degli spettri.

D is c u s s i o n e

L ’indagine vibrazionale u.r. e R am an m ostra come gli spettri dei vetri 
del sistema As203—N a20 abbiano un com portam ento analogo a quelli dei 
vetri del sistema A s203— K20 della stessa composizione. Infatti l ’aum ento 
graduale della percentuale dell’ossido alcalino nella composizione di entram bi 
i due tipi di vetri com porta modificazioni nell’andam ento degli spettri u.r. 
e R am an dello stesso tipo (Tabella I). Tale identità di com portam ento spettro
scopico e il fatto che il sistema vetroso As203—K20 abbia un più ampio campo 
di esistenza induce a condurre la discussione dei dati spettroscopici su questo 
sistem a vetroso in particolare.

In  fig. i vengono riportati gli spettri R am an di una serie di vetri del 
sistema A s203— K 20, con rapporto  m olare x  — A s203/K 20 uguale a 4,2, 
a 2,2 e a 1,0. Nella stessa figura vengono anche riportati gli spettri di AS2O3 
vetroso e dell’arsenito di potassio cristallino KA.SO2, di composizione anàloga 
a quella del vetro con rapporto  molare x  .=  1.

Si può osservare come lo spettro R am an del vetro di rapporto  molare 
x — i contenga praticam ente tu tte  le bande tipiche del m etaarsenito di po
tassio cristallino, p u r essendo le bande dello spettro R am an del m ateriale 
vetroso più allargate e meno risolte e ciò per una caratteristica che è tipica 
degli spettri R am an dei m ateriali vetrosi. A ll’aum entare del rapporto  m olare 
x,  cioè al crescere della percentuale di As203 nel vetro, gli spettri R am an ten-
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dono progressivam ente verso lo spettro di AS2O3 vetroso, e significative sono 
a questo riguardo le bande localizzate nell’intorno di 850 cm-1 e nell’intorno 
dei 500 cm-1 .

La prim a di queste bande appare nello spettro R am an del vetro di com
posizione A s203-K20 a 845 cm-1, cioè a circa gli stessi num eri d ’onda di 
u n ’analoga intensa banda presente nello spettro R am an del m etaarsenito 
di potassio KAs02. Negli spettri R am an dei vetri più ricchi in A s203 questa 
banda dim inuisce via via di intensità spostandosi anche a num eri d ’onda 
leggerm ente più alti; contem poraneam ente com pare una com ponente a più 
bassi num eri d ’onda, in corrispondenza circa di una debole e larga banda 
presente nello spettro R am an di As203 vetroso.

cm-1 850 650 450 ' 250 50

Fig. I . - S p e t t r i  R am an di: a) AS2O3 vetroso; b) As20.3/K20=4,2 (rapporto molare); 
c) AS2O3/K2O. =  2,2 (rapporto molare); d) AS2O3/K2Q =  1,0 (rapporto molare);

e) KAs02 cristallino.

L a seconda banda è presente nello spettro R am an del vetro di composi
zione A s203-K20 intensa larga e asim m etrica con massimo a 545 cm-1, e corri
sponde alla intensa banda presente a 572 cm "1 nello spettro R am an di KAs02 
cristallino. Al crescere della percentuale di A s203 nella composizione del 
vetro, questa banda si intensifica e contem poraneam ente si allarga, spostando 
il suo massimo a circa 505 cm"“1, cioè a circa gli stessi num eri d ’onda ai quali 
si osserva nello spettro R am an di As203 vetroso una assai intensa banda a 
più componenti.

U n  analogo com portam ento è deducibile anche dallo studio degli spettri 
u.r. dei vetri del sistema As203— K20 (fig. 2). A ll’aum entare della percentuale 
dell’ossido alcalino nella composizione del vetro, lo spettro u.r. passa g ra 
dualm ente dalla form a propria di A s203 vetroso verso quella propria di KAs02 
cristallino. In  particolare si osserva una dim inuzione progressiva dell’in ten
sità della banda presente a 620 cm“"1 nello spettro u.r. di As203 vetroso ed
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un allargam ento dell’assorbim ento verso i più bassi num eri d ’onda, tendendo 
cioè verso le bande (a 540 e 440 cm-1) tipiche di KAs02 cristallino. Lo stesso 
fenomeno si osserva per quanto riguarda la banda nell’intorno di 800 cm“ 1 
tipica dello spettro u.r. di A s203 vetroso. Anche questo assorbim ento, aum en
tando la percentuale di K20 nel vetro, si modifica tendendo progressivam ente 
verso le bande (a 850, 810, 755 cm-1) tipiche di KAs02 cristallino.

Le indagini spettroscopiche R am an e ultrarosse concordano nell’indicare 
per i vetri più ricchi in A s203 in esame la presenza di centri stru ttu rali propri 
di As203 vetroso, che, come si è detto nella N ota precedente [1], possiede

Fig. 2. -  Spettri u.r. di: a) AS2O3 vetroso; b) AS2O3/K2O — 3,2 (rapporto molare); c) AS2O3/ 
K 20  == 2,2 (rapporto molare); d) AS2O3/K2O =  1,5 (rapporto molare); 'e) KAs02 cristallino. 
Le bande asteriscate sono del' N ujol e del film di polietilene. Con la tecnica della emulsione 
in N ujol non si è 'riun iti ad ottenere spettri soddisfacenti di vetri con rapporto molare < 1 ,5 ).

una stru ttu ra  di tipo prevalentem ente claudetitico. A um entando la percen
tuale dell’ossido si ha una demolizione di questi centri stru ttu rali com portata 
dall’ossido alcalino, con formazione di centri stru tturali tipici del m etaar- 
senito alcalino (L.

Schem atizzando i centri stru ttu rali di tipo claudetitico di As203 vetroso

/ \  / ° \
—- 0 —As As-—0 ~ h /  ^A s—

(1) La s tru ttu ra  dei m etaarseniti alcalini non è del tutto  definita in letteratura, tu ttav ia  
uno studio prelim inare roentgenografico [7] assegna al m etaarsenito di sodio' una stru ttu ra  
polimerica lineare indefinita.

o - o -
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e quelli tipici del m etaarsenito alcalino

- O - A s - O -
I

Cr

ia trasform azione dei prim i nei secondi per opera dell’ossido alcalino può 
essere così rappresenta ta
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A conclusione di questa N ota si può far rilevare come l ’indagine spet
troscopica R am an e ultrarossa si sia m ostrata particolarm ente indicata allo 
studio stru ttu rale  dei vetri del sistema As203—M2O (M =  N a , K). A nalo
gam ente al caso di A s203 vetroso discusso in una N ota precedente [1] la spet
troscopia Ram an, con sorgente eccitatrice Laser, ha permesso di individuare 
anche nei vetri in esame i centri stru ttu rali tipici e stabilire il meccanismo di 
modificazione al variare della, composizione dei vetri.

Prim a d ’ora non era stata eseguita alcuna indagine di spettroscopia 
R am an sui vetri in esame. La spettroscopia ultrarossa a sua volta valorizza 
e com pleta i risultati dell’indagine R am an soltanto quando essa venga con
dotta nella regione a più bassi num eri d ’onda dell’ultrarosso tradizionale. 
D a uno studio di questa regione dello spettro, come già si è fatto osservare 
nello studio vibrazionale di A s203 vetroso in relazione alle due modificazioni 
polimorfe cristalline del triossido [1], è possibile dare indicazioni stru ttu rali 
sia su As2Ù3 vetroso, sia sui vetri a base di A s203 .

M erita infine far osservare come i vetri in esame, a differenza di As203 
vetroso che col tem po si trasform a da una stru ttu ra  di tipo claudetitico in 
una d | tipo arsenolitico [1], non modifichino la loro stru ttu ra  nel tempo, risul
tando coincidenti gli spettri R am an (e u.r.) anche dopo qualche mese.

Gli A utori ringraziano il prof. G. B. Bonino per le discussioni e i consigli 
avuti e il prof. G. Sem erano per l’interesse m ostrato a questa ricerca.
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