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PAOLO CORRADINI 

ORDINE STRUTTURALE NEI POLIMERI (*> 

INTRODUZIONE 

Desidero ringraziare il prof. Vincenzo Caglioti, al cui insegnamento debbo 
molta parte della mia formazione di chimico, e la Presidenza dell'Accademia 
dei Lincei, per avermi invitato a riferire sul tema « Ordine Strutturale nei Po
limeri ». 

Nello studio dell'ordine strutturale nei polimeri i ricercatori italiani hanno 
dato contributi di altissimo livello e conseguito un premio Nobel nel 1963 con 
il prof. Giulio Natta, del quale mi onoro di essere stato un collaboratore, a par
tire dal 1952, per numerosi anni dopo la laurea. 

Il contributo dato da Natta e dalla sua scuola riguarda soprattutto la sco
perta di procedimenti sintetici che permettono di regolare l'ordine nei polimeri 
dal punto di vista della struttura chimica e, di conseguenza, da quello della 
struttura fisica e delle proprietà d'uso. 

In questa conferenza cercherò di lumeggiare le regolarità nella struttura 
chimica di un polimero che sono un prerequisito alla sua cristallizzabilità; ri
ferirò sui risultati di recenti ricerche sulle relazioni tra struttura chimica, con
formazione ed organizzazione allo stato solido delle molecole di un polimero ; 
accennerò infine a recenti contributi di chiarimento sui meccanismi di catalisi 
stereospecifica che permettono di conseguire una elevata regolarità di struttura 
nella sintesi di polimeri di a-olefine. 

ORDINE NELLA STRUTTURA CHIMICA DEI POLIMERI SINTETICI 

È ben noto che i polimeri sono costituiti da molecole molto grandi (o ma
cromolecole) ciascuna delle quali risulta dal concatenamento di centinaia o mi
gliaia di unità chimiche. 

È altresì noto che numerosi polimeri di origine naturale, quali la cellulosa, 
le proteine fibrose, la guttaperca sono cristallini; la gomma naturale cristallizza 
facilmente per raffreddamento o sotto stiro. 

Numerosi polimeri sintetici sono pure cristallini. 
I diagrammi di diffrazione a raggi X dei polimeri cristallini sono in gene

rale più diffusi e meno ricchi di riflessioni di quelli dei composti a basso peso 

(*) Conferenza tenuta nella seduta del 12 aprile 1986. 
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molecolare; le differenze indicano dimensioni più piccole delle zone cristalline 
e imperfezioni all'interno di esse. 

L'aspetto che caratterizza lo stato cristallino è l'ordine tridimensionale a 
lunga distanza. Nei cristalli di sostanze di massa molecolare piccola, l'ordine 
tridimensionale risulta dalla sistemazione precisa di molecole identiche o al più 
enantiomorfe in posizioni equivalenti di ogni cella elementare e dalla ripetizione 
identica in tre dimensioni di tali celle elementari, per dar luogo al reticolo cri
stallino. 

Nel caso dei polimeri, i siti reticolari dei cristalli sono occupati da piccole 
unità chimiche che si ripetono lungo le catene delle macromolecole. Tali unità 
sono connesse da legami covalenti. 

Ciò apparve evidente fin dai primi studi sull'argomento, riguardanti poli
meri naturali. 

Un modello schematico proposto nel 1928 per la cellulosa è mostrato nella 
fig. 1 [11. Come si vede, le unità strutturali ripetitive giocano nella cella elemen-

Fig. 1. - Modello schematico della cella elementare della cellulosa secondo K.H. Meyer 
e H. Mark (1928) [1]. 
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tare della cellulosa un ruolo simile a quello delle molecole singole nel caso di 
sostanze di massa molecolare piccola: le macromolecole passano da una cella 
all'altra attraverso tutto il reticolo cristallino lungo Passe diretto in senso verti
cale della figura. 

L'uguaglianza delle unità strutturali lungo la catena di un polimero cri
stallino può essere garantita se è regolare la struttura chimica del polimero stes
so: ad esempio è stato visto che lungo la catena della cellulosa si succedono unità, 
tutte di (3-glucosio e tutte in concatenamento 1-4. 

Oggi noi definiamo polimero regolare un polimero lineare le cui molecole 
possono essere descritte sostanzialmente da una sola specie di unità costituzio
nale, in un singolo arrangiamento sequenziale. Noi definiamo un polimero stereo-
regolare se è regolare anche la successione di configurazioni (intendendo per 
configurazione la disposizione spaziale dei legami, prescindendo tuttavia dalla 
molteplicità delle disposizioni spaziali che possono sorgere per rotazione attorno 
a legami semplici) [2]. Cellulosa, guttaperca e gomma naturale sono esempi di 
polimeri stereoregolari, che la natura è capace di sintetizzare. 

Nei polimeri ottenuti per sintesi, l'ordine nella struttura chimica delle 
macromolecole può essere impedito da numerosi tipi di irregolarità. 

Le costituzioni chimiche delle unità che si succedono lungo la catena pos
sono essere differenti, come nel caso, abbastanza frequente, che dalla molecola 
di un certo monomero (nel caso mostrato in fig. 2, il butadiene), si possano ot
tenere due o più unità costituzionali diverse. 

Da uno stesso monomero 

(per 

si possono 

es., butadiene 

avere più unità 

1 (i) 
- C H 2 -

(1) 
CH2 = 

(2) 
CH-

(3) (4) 
- C H = CH2) 

costituzionali diverse nel polimero 

(2) 
- C H -

1 
CH = CH2 

(3) (4) 

(1) (2) 
- C H 2 - C H = 

(per 

(3) 
= CH 

es., polibutadiene): 

(4) 
- C H 2 -

Fig. 2. - Schema illustrativo della isomeria di costituzione nei polimeri (I parte). 

Anche nel caso in cui le costituzioni chimiche delle unità che si susseguono 
lungo la catena di un polimero sono tutte eguali (fig. 3), la loro struttura può 
essere << polare » nel senso che i due terminali delle unità sono non equivalenti. 

Le unità monomeriche derivabili da un monomero vinilico (ad esempio il 
propilene) sono illustrative al riguardo. 

Il disordine che si può immaginare è nel collegamento delle unità cosid
detto testa-testa oppure testa-coda. 
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Da un 

(per 

si ottiene 

(per 

Unità 
(per 

monomero vinilico 

es., 

una 

es., 

propilene CH2 = CH) 

1 
CH3 

sola unità costituzionale: 

(coda) 

successive possono 

es., testa-coda 

testa-testa 

- C H 2 - C H - (t 
1 
CH3 

però concatenarsi 
- C H 2 -

- C H 2 -

esta)) 

in modi diversi: 
- C H -
1 
CH3 

- C H -
1 
CH3 

CH2 

- C H -
1 
CH3 

- C H -
1 

CH3 

C H 2 - ) 

Fig. 3. - Schema illustrativo della isomeria di costituzione nei polimeri (II parte). 

Infine, le unità possono avere la stessa costituzione e orientamento polare, 
ma differire nella cosiddetta configurazione o disposizione relativa nello spazio dei 
legami. Ciò può accadere ogni qualvolta lungo la catena si abbia un doppio lega
me, oppure un atomo di carbonio tetraedrico legato a due sostituenti diversi 
(fig- 4). 

1) Doppi legami nella catena: 

H CH3 

\ / 
cis C = C 

/ \ 
— CH2 CH2— 

2) 

(gomma naturale) 

oppure 

Atomi di carbonio tetraedrici nella 

O H R 

n \ r 
e e* 

/ \ / \ 
N 

i 1 
H 

* 

catena, 

H 

\ 
trans C 

/ 
- C H 2 

C H 2 -
/ 

= C 
\ 

CH3 

(guttaperca) 

legati a sostituenti 

configurazione L 

diversi: 

Fig. 4. - Schema illustrativo della isomeria di configurazione nei polimeri. 
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Il primo caso è ben illustrato dalle unità monomeriche dei due poliisopreni 
naturali, guttaperca e gomma naturale, il secondo riguarda sia i polimeri vini
lici che la maggior parte dei biopolimeri. 

Nel caso dei biopolimeri, in particolare, le strutture sono notevolmente 
regolari per ogni macromolecola. L'arrangiamento sequenziale delle unità strut
turali è precisamente definito nelle proteine, che sono composte da una ventina 
di residui di amminoacidi, e nei polinucleotidi, che risultano dal concatena
mento di quattro unità fondamentali (nucleotidi). 

Le chiralità - destra o sinistra - degli atomi di carbonio legati a quattro 
sostituenti diversi, e che sono presenti in grandi quantità in queste molecole, 
sono univocamente specificate, cosi come sono univocamente specificati i centri 
asimmetrici presenti nelle unità strutturali della cellulosa e di altri polisaccaridi. 

L'ottenimento per sintesi di copolimeri da una miscela di molti monomeri, 
con un concatenamento corrispondente a una sequenza prescritta come nelle 
proteine native, sarebbe un'impresa ben al di là delle possibilità attuali dei me
todi sintetici di cui disponiamo. 

E purtuttavia, principalmente attraverso le ricerche di Natta e della sua 
scuola, la regolazione della struttura chimica e stereochimica è oggi possibile 
per numerosi polimeri sintetici. La cristallinità che può essere ottenuta per tali 
polimeri è la chiave per il conseguimento di un insieme di proprietà d'uso altri
menti non ottenibili. 

Farò riferimento nel seguito ai polimeri vinilici, cioè a quei polimeri otte
nibili da monomeri quali il propilene, lo stirene, il cloruro di vinile. 

Come abbiamo già visto, la costituzione di tali polimeri è regolare se l'ar-
rangiamentò sequenziale delle unità monomeriche è prevalentemente del tipo 
testa-coda, come è evidenziato in alto, nello schema di fig. 5, nel caso dei poli
meri del propilene. 

Questo tipo di ordine strutturale non è però sufficiente, in generale, a con
ferire ordine tridimensionale e quindi cristallinità a tali polimeri, fintantoché 

Costituzione regolare (testa-coda): 

. ..— CHa(CHCH3)CH2(CHCH3)CH2(CHCH3)—. . . 

Possibili configurazioni relative: 

H CH3 H CH3 
\ F \ ¥ (meso, m) 

CH3 H H CH3 
\ W *\ V (racemica, r) 

Polimero isotattico: > 95% di configurazioni meso. 

Fig. 5. - Schema illustrativo delle possibili configurazioni relative di unità monomeriche 
successive nel polimero a costituzione regolare del propilene. 
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manca l'ordine nella successione delle configurazioni degli atomi di carbonio 
terziari. La catena è regolare ma non è - come si dice - stereoregolare. 

Se consideriamo infatti una porzione della catena polimerica nella sua con
formazione estesa, zig-zag planare, noi vediamo chiaramente che si possono 
avere due diverse configurazioni relative degli atomi di carbonio terziari di 
una coppia (o diade) di unità monomeriche adiacenti. 

Nel caso delle diadi tneso, i gruppi CH 3 sono dalla stessa parte rispetto al 
piano della catena distesa nella conformazione zig-zag planare; nel caso delle 
diadi vacciniche y i gruppi CH 3 sono da parti opposte rispetto al piano della ca
tena distesa nella conformazione zig-zag planare. 

In definitiva, è possibile ottenere l'ordine strutturale chimico e stereochi-
mico che è un prerequisito alla cristallizzabilità di un polimero vinilico con un 
concatenamento testa-coda delle unità monomeriche, per quanto riguarda Y ordine 
chimico; con una successione di diadi tutte meso oppure con una successione di 
diadi tutte racemiche per quanto riguarda Vordine stereochimico (fig. 6). 

mtso (m) 

0 , 0 (m) 

DIADI 

O 

ractmìca (ri 

(r) 

O 
(m) O 

(m) 
Q 

(m) 
O 

m 
Q 

Ò 

(m) 
O 

P O L I M E R O I S O T A T T I C O 

-A •— 
(D o 

- • • •• 

(r) <r) 
O 

(D 

• • • •• 

Ô Ô Ó 

P O L I M E R O G I N D I O T A T T I CO 

Fig. 6. - Schema illustrativo della configurazione dei due polimeri stereoregolari de 
propilene. 
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Nel primo caso, diciamo oggi che il polimero è isotattico (unità successive 
hanno tutte la stessa configurazione sterica); nel secondo caso, diciamo oggi 
che il polimero è sindiotattico (unità successive hanno configurazione sterica 
opposta). 

Il modo di ottenere i polimeri isotattici delle a-olefine fu scoperto da Natta 
e collaboratori presso il Politecnico di Milano agli inizi del 1954. 

Di quel periodo ricordo ancora l'entusiasmo e l'attività febbrile che spin
geva Natta ed i suoi giovani collaboratori verso la sintesi, il frazionamento e la 
caratterizzazione dell'ordine strutturale dei nuovi polimeri. Un'enorme quantità 
di lavoro di ricerca, sperimentale e teorico, venne condotta in brevissimo tempo. 

L'esame della struttura cristallina dei polimeri isotattici, in particolare del 
polipropilene, permise di stabilire che questi polimeri presentano tutti una con
formazione elicoidale della catena (fig. 7). 

Strutture elicoidali di catena consentono in un polimero la ripetizione di 
unità monomeriche, che abbiano configurazioni successive identiche, in modo 
che esse assumano conformazioni equivalenti nei riguardi di un asse [3]. Le ri
cerche ai raggi X furono perciò determinanti per attribuire una struttura iso-

o-
1 H 
R*-CH3 .-CJJHJ , - C M ' C H J R - -CHj-CH-fCHjj-Cj.H;, 

<H3 -CHj -CH-(CH3)j -CM2 -CH -(CH3 ); 

-0-CH,,-0-CH?-CH-(CHj), 

1 CH-fCHjJj.-CjHj -tD , - O F , 
C M , 

Fig. 7. - Modello di catene elicoidali trovate in differenti polimeri isotattici. La con
formazione della catena del polipropilene isotattico corrisponde a un'elica ternaria (I). 
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tattica ai polimeri cristallini da poco sintetizzati: dalla prima sintesi del polipro
pilene isotattico alla presentazione di una nota ai Lincei « Sulla struttura cri
stallina di un nuovo tipo di polipropilene » passarono meno di nove mesi! [4]. 

Alla scoperta dei polimeri isotattici di a-olefine ha fatto seguito la scoperta 
di numerosi altri polimeri stereoregolari. 

Nel caso dei polimeri dell'isoprene, ad esempio, fu possibile ottenere e ca
ratterizzare strutturalmente polimeri a concatenamento 1-4 con il doppio le-

C H , CH CH 

H. / 3 H / H " 

0, *, V 

PP ISOTATTICO 

(TG,L 

180' 

> 60' 

- 6 0 

(G.T)3 

i 

•180 
-180° -60° 

[a] 

-\d 

§ 
•Ï/ e 
>l 

mi 
^ 

i 

1 
A 

sfìn Cml . 

^ 

8 

60° 180° 
1?, 

CONFORMAZIONI DI CATéNA 
0*Ì§R>VAT£ Ml V\Jt fôUlJHO«FI 
CRI STALLINI 

> (TTTT) 
(TTG+GJ2 I (G.G-T T), 

P P S iNDiOT ATT \ CO 
- 180° 

-180° - 60 ° 

[b] 

60° 180° 
ti. 

Fig. 8. - Mappe di energia conformazionale di propileni stereoregolari (energie in 
kcal/rnol u.m.) in funzione degli angoli di rotazione interna indicati negli schemi a 

sinistra (5). 
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game sempre cis o sempre trans, come nei due polimeri naturali già conosciuti, 
la gomma naturale e la guttaperca [2J. 

La catalisi stereospecifica di polimerizzazione aveva permesso quindi al
l'uomo di penetrare in un campo che si riteneva prima un dominio assoluto 
della natura. 

ORDINE NELLA STRUTTURA FISICA DEI POLIMERI 

Per tutti i polimeri che sono stati e vengono continuamente sintetizzati, 
lo studio della struttura cristallina, cioè della conformazione e del modo di im-
pacchettamento delle catene, è risultato di grande importanza nella caratteriz
zazione e nello studio delle relazioni tra proprietà e struttura chimica, relazioni 
che sono per l'appunto mediate dalla struttura fisica. 

Le conformazioni delle catene trovate sperimentalmente per i polimeri 
cristallini si accordano molto bene con quelle che si possono prevedere teori
camente attraverso una minimizzazione dell'energia interna, una volta assegnata 
la configurazione, sotto il vincolo della ripetizione lungo un asse [5]. 

Un esempio al riguardo è mostrato nelle due figure seguenti. 
Nella fig. 8 sono riportate le mappe dell'energia interna per il polipropi

lene isotattico (in alto) e per il polipropilene sindiotattico (in basso), in fun
zione degli angoli di rotazione interna, dalla cui ripetizione si realizza una con
formazione della catena caratterizzata da unità monomeriche equivalenti nei 
riguardi di un asse. 

Nella mappa del polipropilene isotattico i due minimi corrispondono alle 
conformazioni equivalenti di elica sinistra (TG + ) 3 e destra (G_T)3 presenti allo 
stato cristallino. 

Per il polipropilene sindiotattico, sono invece presenti tre minimi, di cui 
due, equivalenti, corrispondono ad una struttura elicoidale ed uno ad una strut
tura all'incirca zig-zag planare. 

Ciò è in accordo col fatto che il polipropilene sindiotattico è polimorfo, e 
può esistere in due forme cristalline, che differiscono per la conformazione della 
catena, cóme mostrato nella fig. 9. 

Calcoli del tipo indicato sono stati da noi eseguiti recentemente per nume
rosi polimeri, permettendo la variazione, oltre che degli angoli di rotazione in
terna della catena, anche di tutte le altre coordinate interne, quali gli angoli di 
valenza e le conformazioni dei gruppi laterali [6]. Tali calcoli sono stati altresì 
estesi alla previsione del modo di impacchettamento delle catene nel reticolo 
cristallino (e di proprietà fisiche), con risultati molto buoni [7]. 

In taluni casi, è stato così possibile trovare la soluzione di problemi di cri
stallografia macromolecolare che si trascinavano da anni. 

La conformazione della catena di un polimero vinilico isotattico è in ge
nere elicoidale e corrisponde ad una successione di angoli di rotazione interna 
circa trans e circa gauche. 

18. — RENDICONTI 1986, vol. LXXX, fase. 4 
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(TG+L IG.G.TT) 

,02=+6O 

0 , * - 6 O ° 

(TTTT) 

«,---60° 

L 
1*>0TATTIC0 S I N D I O T A T T I C O 

Fig. 9. - Modelli di catene di polipropileni stereoregolari [5]. 

Nella superficie multidimensionale delPenergia si può avere un solo mi
nimo, in corrispondenza di una data chiralità, come nel caso del polipropilene, 
oppure due minimi vicini, come nel caso del polibutene [8]; in quest'ultimo 
caso, l'occorrenza di due minimi spiega bene il polimorfismo conformazionale 
che caratterizza questo polimero (fig. 10). 

Sorprendentemente, nel caso di due polimeri, il polistirene isotattico [11] 
ed il polimetilmetacrilato isotattico [9], sono state previste allo stato cristallino 
anche conformazioni della catena quasi zig-zag planari. Le previsioni hanno tro
vato poi conferma nell'esperienza come mostrato nelle figure 11 e 12. 

Abbiamo visto in precedenza che l'ordine tridimensionale a lunga distanza 
che caratterizza lo stato cristallino ideale della materia si riflette, nel caso dei 
polimeri, nella necessità di una struttura chimica regolare o, meglio, stereorego-
lare e nell'assunzione conseguente, da parte della catena polimerica, di una con
formazione regolare. È però rilevante notare che l'ordine tridimensionale a lunga 
distanza non deve necessariamente riguardare tutti gli atomi della macromole
cola, ma può eventualmente riguardare anche solo qualche caratteristica di essa. 

A titolo di esempio, la figura 13 mostra due catene polipropileniche elicoi
dali, entrambe sinistre ma con orientamento opposto dei legami che vanno dalla 
catena ai gruppi metilici. 
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Fig. 10. - a) Configurazione della sezione di catena di un polimero isotattico (nel caso 
in esame, polibutene) utilizzata per i calcoli di energia conformazionale con indicazione 
dei parametri variati durante la minimizzazione [13]. b) Mappa dell'energia interna del 
polibutene in funzione di &t e &2 (valore più basso, per ogni possibile #3). Curve ad in
tervalli di 10 KJ/mol rispetto al minimo assoluto della mappa preso come zero [13]. e) Map

pa, come in b), dell'energia interna del polistirene [13]. 

Tali caterve possono vicariarsi nello stesso sito di un cristallita, qualora il 
polimero sia stato assoggettato a determinate storie termiche e meccaniche [14]. 

I fenomeni di possibile disordine allo stato cristallino, del tipo di quello 
mostrato, o del tipo conformazionale come nel caso del politetrafluoroetilene [15], 
sono particolarmente frequenti nei materiali polimerici e giocano un ruolo estre
mamente importante sulle caratteristiche di lavorazione e di uso [16]. 

Perché si abbia cristallinità, resta comunque sempre il vincolo che le ma
cromolecole abbiano un asse, e si impacchettino tra di loro secondo un preciso 
motivo, con assi tutti paralleli tra loro. 

Togliendo il vincolo della ripetizione lungo un asse, che caratterizza lo stato 
cristallino, è possibile prevedere quale può essere la distribuzione di confor
mazioni nelle catene polimeriche, sia in soluzione che allo stato fuso. 

A titolo di esempio (fig. 14), la catena del polipropilene isotattico corri
sponderebbe allo stato fuso ad una successione di piccoli tratti spiralizzati in 
senso alternatamente opposto. 
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Confo mazione « quasi 
Conformazione elicoidale [12]. zig-zag planare» [11]. 

Fig. 11. - Conformazioni possibili del polistirene isotattico allo stato cristallino. 

•I . 
Nella catena del polietilene si succederebbero piccoli tratti trans di lun

ghezza variabile, separati da conformazioni gauche. In tutti i casi, ciascuna ca
tena assume una conformazione irregolare [17]. 

Gli studi delle conformazioni macromolecolari hanno avuto una notevole 
spinta dalla scoperta dei polimeri stereoregolari ; e si può prevedere anche per 
il futuro che tali studi permetteranno di comprendere sempre meglio, in termini 
fondamentali, le marcate differenze in proprietà che distinguono la grande va
rietà di sostanze polimeriche, sia naturali che sintetiche. 

IL MECCANISMO CATALITICO CHE RENDE LA POLIMERIZZAZIONE STEREOSPECIFICA 

Può essere interessante, a questo punto, riferire sugli studi svolti negli ul
timi anni con I?intento di chiarire le ragioni della stereospecificità dei catalizza
tori Ziegler-Natta nella polimerizzazione delle a-olefine [18]. 
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È oggi comunemente accettato, sulla base di un gran numero di evidenze, 
sia dirette che indirette, che la polimerizzazione delle oleflne comporta la cre
scita della catena polimerica per coordinazione delPolefìna ad un metallo di 
transizione (di solito il titanio) ed il successivo suo inserimento su di un legame 
metallo-carbonio. 

È facile in questo modo spiegare l'osservazione sperimentale che il modo 
di attacco della molecola di monomero alla catena crescente avviene sempre per 
apertura cis del doppio legame. 

Per spiegare la stereospecificità, occorre però ancora che il sito catalitico 
sia fatto in modo tale che Y orientamento delle molecole di monomero risulti 
vincolato ad essere sempre lo stesso. 

Quando una molecola di un'olefìna non simmetrica, come il propilene, si 
coordina ad un metallo di transizione, essa può coordinarsi in due modi spe
cularmente simmetrici o chirali, destro o sinistro (come le mani, insomma), indi-

160 

* i 

Fig. 12. - Contorni energetici per vari stati di una diade meso del polimetilmetacrilato 
isotattico (kcal . mol""]). I contorni hanno tutti come zero il minimo corrispondente allo 
stato 11 (in alto a sinistra). Gli angoli di rotazione interna (|> hanno come zero di riferi
mento una conformazione trans degli atomi della catena [10]. A sinistra, modello di un 
pezzo di catena elicoidale con energia corrispondente al minimo assoluto [9] : nei cri

stalli due catene di conformazione analoga formerebbero una doppia elica. 
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Fig. 13. - Eliche polipropileniche isomorfe (sinistre) con orientamento anticlino dei 
gruppi CH—CH3. Nei siti di polipropilene isotattico vi può essere disordine in tale 

orientamento per vicarianza statistica. 

B 

Fig. 14. .- Modello schematico della conformazione di catene di polipropilene isotattico 
(A) e polietilene (B) [17] nello stato fuso. 
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Il sito catalitico è stereospecifico (polimero isotattico) se: 1) L/olefma si coordina 
solo in un modo; 2) L'olefina si può coordinare in entrambi i modi, ma solo quan

do è coordinata in un modo può addizionarsi alla catena polimerica. 

Fig. 15. - Schema illustrante i due modi di coordinazione di una olefina (propilene) 
a un metallo, e la chiralità delPatomo di carbonio terziario nella catena, conseguente a 

una inserzione cis. 

cati con si e re nella figura 15. È stato il nostro gruppo che ha evidenziato que
sta possibilità per la prima volta da un punto di vista sperimentale [19]. 

Ma che cosa può obbligare un'olefina ad addizionarsi a una catena polime
rica crescente, quando o se è coordinata, in uno soltanto di due possibili modi ? 

Noi abbiamo studiato questo problema, facendo l'assunzione - largamente 
accettata dall^ comunità scientifica internazionale in altri campi, per esempio 
nella chimica biologica per gli enzimi - che la stereospecificità sia dovuta in 
generale e principalmente ad interazioni tra atomi non-legati sul sito catalitico. 

Il TiCl3, nelle sue varie forme polimorfe attive nella polimerizzazione ste-
reospecifica, è costituito da una successione di strati di atomi di cloro, titanio, 
cloro, che si ripetono l'uno sull'altro. 

Un esempio di tali strati è mostrato nella figura 16. Gli atomi di titanio sono 
rappresentati con sfere piene; ciascuno di essi, tranne che sui bordi, è coordi
nato ottaedricamente a sei atomi di cloro. Si può dimostrare che atomi di tita
nio adiacenti in uno strato hanno chiralità opposta, designata nella figura se
condo le regole IUPAC come A o A. 

Al margine di tali strati nei cristalli, su siti quindi coordinativamente insa
turi, e più precisamente su spigoli, gradini e rilievi di facce cristallografiche di
verse da quelle basali, sono da localizzare i siti catalitici attivi nei cristalli [20]. 

Gli elementi di chiralità che possono giocare un ruolo nel determinare la 
stereospecificità sono tre (fig. 17): la chiralità A o A dell'atomo di titanio, la chi-
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Fig. 16. - Modello del bordo di uno strato di TiCl3 solido (a , y o §). È indicata la 
chiralità A o A degli atomi di titanio superficiali [201. 

ralità R o S dell'atomo di carbonio terziario della catena in accrescimento adia
cente al sito attivo e la chiralità di coordinazione dell'olefina. 

Da calcoli di interazioni tra atomi non-legati sul sito si vede in modo mol
to chiaro che l'intorno chirale dell'atomo di titanio (fig. 18) forza la catena cre
scente, indipendentemente dalla presenza o meno di atomi di carbonio asim
metrici su di essa, ad un orientamento chirale: il primo legame carbonio-car-
boriio della catena, che deve assumere un angolo di rotazione interna vicino a 
gauche e quindi chirale, in modo da essere « predisposto » alla successiva addi
zione cis dell'olefina, è forzato ad avere una chiralità di circa + 90° se 
l'intorno dell'atomo di titanio è A, una chiralità di circa —90° se l'intorno 
dell'atomo di titanio è A. 

Ne consegue, corrispondentemente alla natura A o A dell'atomo di titanio, 
un unico modo di coordinazione preferito dell'olefina, adatto all'inserimento nella 
catena crescente. 

Un gran numero di osservazioni sperimentali possono essere spiegate con 
il modello sopra riportato. Alcune di esse sono elencate nella fig. 19. 

catena 

big. 17. - I tre elementi di chiralità del sito catalitico: 1) Chiralità dell'atomo di titanio; 
2) Coordinazione chirale deirolefina; 3) Chiralità della catena crescente. 
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\ 
\ cu catena 

Fig . 18. - Model lo possibile di u n sito catalitico stereospecifico, sul bordo di uno strato 
di T i C l 3 solido. L 'o r ien tamento della catena come indicato in trat teggio risulta mol to p iù 

difficile. 

Inoltre, il modello non consente soltanto di spiegare la stereospecificità 
nel caso dei catalizzatori a base di TiCl3, ma anche nel caso di catalizzatori di 
ultima generazione, cosiddetti ad alta resa, in cui il titanio è supportato su MgCl2 

solido. Questi ultimi catalizzatori sono capaci di produrre il polipropilene con 
una resa cosi alta (1.000.000 g di polimero per grammo di titanio) e con un con
trollo dell'ordine sterico così elevato da permettere l'eliminazione, nei più re
centi impianti di produzione, degli onerosi processi di depurazione del cataliz
zatore e di estrazione delle frazioni amorfe [21]. 

Tipo di error i di tassia: 

K ft R R 
è 1 » i g » ft i e—J—» 

m r » r m e non 
m r I m J m I 

R 

— Mantenimento dell 'isotassia dopo l'inserzione di etilene: 

R R fN & * s 
• e é—G & o.—J e> o o 4 o—i O -J— 

— Stereospecificità della reazione di iniziazione 

— Similarità di compor tamento fra catalizzatori tradizionali e 
supporta t i su MgCl2 

Fig. 19. - Schema che illustra alcuni dei fatti sperimental i spiegati dal modello proposto . 
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catena 

Fig. 20. - Modello schematico del modo di coordinazione di olefina e catena in un 
complesso catalitico stereospecifico solubile. L'orientamento della catena come indicato 

in tratteggio risulta molto più difficile. 

Oltre ai recenti catalizzatori ad alta resa, un significativo progresso nella 
catalisi stereospecifica è stato fatto un anno fa, con la scoperta di una nuova 
classe di catalizzatori che sono questa volta solubili nel mezzo di polimerizza
zione [22]. 

Un modello di complesso catalitico è mostrato nella fig. 20, ed è anche in 
questo caso l'intorno chirale dell'atomo di metallo a determinare la stereospeci-
ficità. Sembra confermato dal calcolo che questo intorno chirale obbliga la cate
na polimerica crescente, anzi - più precisamente - il legame tra il metallo ed 
il primo atomo di carbonio della catena, ad un orientamento conformazionale 
chirale. Sarebbe questo orientamento il fattore principale a determinare la ste-
reospecificità, come avevamo trovato nel caso della polimerizzazione del pro
pilene con catalizzatori eterogenei, su TiCl3 o su catalizzatori ad alta resa. 

In conclusione, una sostanziale unità sembra legare tutti i modelli che spie
gano il modo di conferire ordine alla struttura chimica delle poliolefine, con il 
controllo stereochimico demandato all'intorno asimmetrico dell'atomo di me
tallo. 

CONCLUSIONI 

Si può parlare di ordine strutturale nei polimeri a due diversi livelli, quello 
della struttura chimica e quello della struttura fisica. 

L'ordine nella costituzione chimica e nella configurazione spaziale delle 
unità monomeriche che si succedono lungo la catena dei polimeri è un prere
quisito perché si raggiunga l'ordine tridimensionale che è caratteristico dello 
stato cristallino. 
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Nel caso dei polimeri vinilici, di cui è stato sviluppato con qualche detta
glio l'esempio, solo i polimeri stereoregolari - isotattici oppure sindiotattici-
sono capaci di cristallizzare. 

L'ottenimento di polimeri stereoregolari richiede l'azione di catalizzatori 
stereospecifici, capaci cioè di indirizzare le molecole dei monomeri secondo 
uno specifico ordine spaziale. 

Lo studio, teorico e sperimentale, dell'ordine strutturale nei polimeri si è 
sviluppato enormemente negli ultimi trent'anni, subito dopo le scoperte fonda
mentali di Giulio Natta e della sua scuola sull'ottenimento dei polimeri stereo-
regolari di olefine e diolefine. 

L'ordine nella struttura stereochimica di un polimero è una caratteristica 
che fino a trent'anni fa era un monopolio della natura ; questo monopolio è stato 
perduto a seguito di tali scoperte, e ciò ha contribuito al progresso senza pre
cedenti che hanno avuto successivamente la scienza e la tecnologia dei mate-
ciali polimerici. 
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